
Päällystekurssi 11.3.

Tapahtuman sponsorina



KESKIVIIKKO
9.30-10.30

Väylän asfalttitutkimuksen uudet tulokset Asiantuntija Katri Eskola Väylävirasto
Koneiden automaattiohjaus Sales Manager Ari Tulus Wirtgen Group Oy

10.30-10.45 TAUKO
10.45-11.30 YHTEISLUENTO
11.30-13.00 Lounas ja demot
13.00-14.30 

Bitumen rejuvenators versus soft bitumen. 
Similarities, differences, possibilities and 
quality aspects

Vanhempi konsultti Eivind Olav 
Andersen

Abior

PTM- mittauksen uudistukset Asiantuntija Tero Lassila Väylävirasto

Tiepäällystyskohteen takuuajan toiminta -
opas

RakennuttajainsinööriAnniina Tuomala Ramboll CM Oy

14.30-15.00 KAHVI
15.00-17.00

Päällystystyömaiden päästövähennyskeinot 
ja -tavoitteet - case Tre ja Hki

Rakennuspäällikkö 
Infrahallintapäällikkö

Riku Tujunen      
Kimmo Myllynen

Hki kaupunki    Tre 
Kaupunki

Hankintojen ekologiset tavoitteet Erityisasiantuntija Salla Koivusalo YM
Päällysteiden korjauksen 
elinkaarikustannukset ja  CO2-päästöt

Ryhmäpäällikkö Marja-Terttu 
Sikiö

Destia 

Ympäristövaikutusten laskennat urakoissaAsiantuntija Ossi Saarinen Väylävirasto



Väylän asfalttitutkimuksen uudet tulokset 

Asiantuntija

Katri Eskola
Väylävirasto



Väyläviraston 
päällystetutkimuksia 

Päällystekurssi 2026

Katri Eskola

11.3.2026



Sisältö

5

ÅMaantiepäällysteiden kunnossapidon nykytila

ÅPäällystetutkimusten teemat ja tavoitteet 

ÅViime vuosina tehtyjä ja käynnissä olevia 

päällystetutkimuksia  

ÅTutkimustulokset käyttöön



Suomessa tarvitaan erilaisia tiepäällysteitä 

ÅVilkasliikenteisillä, hyvin rakennetuilla teillä on 

paksut päällysteet, mutta kulutuskerrosta uusitaan 

usein urien takia. Kulutusta kestävä päällyste, mutta 

vesi nopeuttaa nastarenkaista johtuvaa kulumista. 

ÅVähäliikenteisillä teillä on ohut päällyste, 

joka vaurioituu herkästi veden takia. 

Rakenteet eivät ole aina raskaan liikenteen 

rasitusta vastaavia. Uusitaan harvoin.
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Suomen maantiepäällysteiden kunnossapito

ÅVilkasliikenteisten teiden päällysteitä 

uusitaan usein, koska ne priorisoidaan. 

REMIX aina kun mahdollista. 

ÅNykyrahoituksella vähäliikenteisten teiden 

päällysteitä uusitaan hyvin harvoin. Liikenne-

turvallisuuden takia on paikattava, vaikka se ei 

ole optimaalinen eikä taloudellisesti järkevä 

toimenpide.
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Nykyisten tiepäällysteiden 
ominaisuuksia  

Å Urautumiskestävyyttä painotetaan

Å Nastarengaskulumiskestävyys

Å Deformaatiokestävyys

Å Lajittumia, joista purkautuminen alkaa

Å Tiiviys ei aina ole riittävä tasalaatuisesti 

Å Onko jäykkyys aina kohteeseen sopiva?

Å Liimauksen merkitystä aliarvioidaan

Å Vedenkestävyys ei aina ole riittävän hyvä

Å Sivukaltevuus on saattanut heikentyä

Å Kuivatuksen kunnossapitoon panostetaan
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Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 



Väyläviraston päällystetutkimusten teemat 
ja tavoitteet

Ilmastonmuutoksen torjunta:

CO2-päästöjen vähentäminen

ÅPäästölaskentojen kehittäminen ja 

käyttöönotto

ÅAsfaltin uusiokäytön lisääminen

ÅBitumin ominaisuudet

ÅBitumin (osittainen) ja/tai luonnon 

kiviaineksen korvaaminen

ÅFossiilisten polttoaineiden käytön 

vähentäminen 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen:

ÅSään ääri-ilmiöt yleistyvät

ÅErilaista urautumista eri vuodenaikoina

ÅKuivatuksen kunnossapidon merkitys kasvaa

ÅLauhat vesisateiset talvet yleistyvät  kuivien 

pakkastalvien sijaan 

ÅNastarengaskulumiskestävyys

ÅKestävyys rapautumista vastaan; tiiviys, 

tasalaatuisuus, vedenkestävyys, tartunta

ÅPäällysteiden paikkausmenetelmät
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Asfalttipäällysteiden kiertotalous

Asfaltti on 100 -prosenttisesti kierrätettävä materiaali

Tavoitteet : 

Å Pyritään estämään asfalttijätteen syntyä:

ÅMahdollisimman kestävät päällysteet

ÅTiellä tapahtuva uusiokäyttö

Å Pyritään käyttämään kaikki syntyvä asfalttijäte uusioasfaltin 

raaka-aineena, jotta kalliit ja korkealuokkaiset raaka-aineet 

saadaan yhtä arvokkaaseen käyttöön eikä hukata niitä 

toisarvoisiin käyttökohteisiin: Prosessin laadun varmistus
Å https://www.pank.fi/wp -content/uploads/2022/02/Asfalttirouheen -kayton-parhaat-kaytannot-opas-1.pdf

Å Pidetään asfaltti 100 -prosenttisesti kierrätettävänä

Kaikkien lisättävien materiaalien pitää mahdollistaa tämä!  

Asfalttijätteestä arvokkaaksi standardin 
(EN 13108-8) mukaiseksi raaka-aineeksi:

Å Suunnitelmallinen purku 

Å Suunnitelmallinen varastointi

Å Murskaus

Å Näytetutkimukset

Å Uuden asfalttimassan suunnittelu ja 
valmistus, laadun osoitus (EN 13108)

Å Valmiin päällysteen laatuvaatimukset
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Asfalttirouheen käytön lisäämiseen 
tähtäävät tutkimukset @ AALTO -yliopisto

MultiRAPs   

Å Multiple Recycling of Asphalt 

Pavements: Laboratoriotutkimus 

moninkertaisen vanhennuksen 

vaikutuksista SMA16-päällysteen 

toiminnallisiin ominaisuuksiin 

Å Mitä on otettava huomioon, kun 

tavoitteena moninkertainen kierrätys ?  

Å Koostumuksen/tilavuussuhteiden,  

bitumin jäykkyyden ja kiviaineksen 

lujuuden hallinta

Å Syvällisempää tietoa rouheen bitumin 

vanhenemisesta: DSR ja FTIR

Augusto Cannone Falchetto, Yuxuan Sun, Di Wang, Daniel Castillo, Leena Korkiala-Tanttu



Asfalttirouheen käytön lisäämiseen 
tähtäävät tutkimukset @ AALTO -yliopisto

REJU-MIX 

Å Elvyttimen 

vaikutus AB16 

RC50-massan 

ominaisuuksiin

Å MIX1: 250/330

Å MIX2: Viatop® 

Plus RC 

Å Elvyttimellä hyviä 

tuloksia
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Yuxuan Sun, Fan Zhang, Di Wang, Weiwei Lin, Augusto Cannone Falchetto: Mechanical and meso-
structural behavior of multi -recycled asphalt mixtures with high reclaimed asphalt pavement (RAP) 
content under moisture damage



Bitumitutkimukset 2020 -2025 @ AALTO

BITU 2020 

Å Review of the aspects connected to 

changing supply of bitumen on the 

Finnish market in the context of 

performance and quality assurance of 

asphalt concrete

Å https://www.doria.fi/handle/10024/186584

MOREBIT 2020 -2025 

Å Yhteistyöprojekti: Väylävirasto, Asfalttikallio, GRK Road, PEAB 

Industri, Skanska Industrial Solutions, Nynas, ORLEN Lietuva ja 

Total bitumen

Å Bitumin kemiallisten erojen vaikutus reologisiin  

ominaisuuksiin ja päällysteen vedenkestävyyteen

Å Mika Köngäs: Koneoppimisen hyödyntäminen bitumin tunnistamisessa, 2021: 

https://aaltodoc.aalto.fi/server/api/core/bitstreams/178f5886 -d858-40f5-90b4-

c430d23f47b0/content

Å Saranya Ravichandren: Rheological and chemical characterization of multi-source bitumen: A first 

step toward an alternative evaluation procedure of paving binders, 2022 

https://aaltodoc.aalto.fi/items/c3de7c5f -e9d9-4c3b-bf0a-b9e096dfb47a

Å Zhang, F., Cannone Falchetto, A., Wang, D., Li, Z., Sun, Y., & Lin, W. (2025). Prediction of asphalt 

rheological properties for paving and maintenance assistance using explainable machine learning. 

Fuel, 396, 135319. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.135319

Å Faisal Umer (2025): Mechanical performance and emission characterization of multi-source bitumen 

and aggregate: A second step toward an alternative evaluation procedure of paving binders. Aalto 

University. https://aaltodoc.aalto.fi/items/7ba70b7b -ecc7-471d-9319-1d82654a6f57

Å Osei Afram Owusu. 2024. Classification of bitumen using chemical and rheological properties. 

Master thesis. Aalto University. https://aaltodoc.aalto.fi/items/63d19079 -11ea-4795-a164-

8a0f210ced5714
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Lisäaineita tai sideaineen modifiointia 
päällysteen kestävyyden parantamiseksi

Å Aramidikuitu

Å Kumibitumi

Å Kumirouhe

Å Lasikuituverkot

Å https://doria.fi/handle/

10024/180860

Tehty koepäällysteitä ja niitä seurataan 

tiemittauksin, otettu myös näytteitä:

Tartukkeet: https://doria.fi/handle/10024/184521
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Bitumin tai luonnon kiviaineksen 
korvaaminen uusiomateriaalilla 

ÅKiertotalouden kehittämiseksi muiden 
teollisuuden alan sivuvirroille/jätteille 
etsitään käyttökohteita 

ÅAsfaltissa tutkittuja ja kokeiltuja esim. 
mäntyöljypiki, ligniini, bitumikaterouhe, 
autonrengaskumirouhe, OKTO-murske 

ÅRatkaisematta: 

Å Päällysteen ominaisuuksien saaminen tasapainoon 
halutulle tasolle

Å Kunnossapidettävyys/ominaisuudet REM-
menetelmällä

ÅEivät sovellu kaikkiin kohteisiin/kerroksiin

Å Teknisen soveltuvuuden arviointi vaaditaan Terhi Pellinen, 2004
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Bitumin osittainen korvaaminen ligniinillä 

Laboratoriotutkimus:

ÅEsiselvitys; miten ligniinilisäys 

vaikuttaa uusioasfaltin ominaisuuksiin

ÅFan Zhang & Yuxuan Sun: 

https://www.pank.fi/wp -

content/uploads/2026/01/Lignin -Fan-Zhang.pdf
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Remix -käsittelyn vaikutus koepäällysteiden 
ominaisuuksiin 2020 -2022 @ AALTO -yliopisto

Å Ylöjärven, Kilvakkalan ja Riihimäen koeosuuksien REM-/UREM -käsittelyt 

kierrätys-/lisäaineita (BKR, Storelastic, aramidikuitu, elastomeeripelletti FEP) 

sisältäville osuuksille

ÅMiten REM -käsittely vaikuttaa em. päällysteiden 

ominaisuuksiin? ï säilyvätkö halutut ominaisuudet ?

Å Haasteita: 

Å Tulokset kuvaavat vain yhtä kohdetta ja koostumusta/aine ï EI kullekin 

materiaalille optimoitua ratkaisua

Å UREM ei vastaa REM-käsittelyä, vastaavuus pitäisi suunnitella paremmin

Å Työhygieniamittaukset myös REM-menetelmän kriittisissä lämpötiloissa

Å Miten REM-käsittelyä voisi simuloida laboratoriossa ?
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Teknisen soveltuvuuden arviointi

ÅKaikille uusille tiemateriaaleille 

on tehtävä 

Å teknisen soveltuvuuden arviointi 

ja sen tuloksena

Å suunnitteluohje, jossa mukana 

päällysteen jäykkyyden hallinta, 

myös uusiokäyttövaiheeseen 

ÅCO2-päästöjen ja 

elinkaarikustannusten 

pienentäminen on motivoiva 

tavoite; 

ÅPäällysteiden säilyminen 

kierrätettävänä varmistettava
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Päällysteiden toiminnalliset ominaisuudet

ÅKokemuksia uusista tutkimusmenetelmistä, esim. 

https://www.nordfou.org/sektion/performance -based-evaluation-asphalt-mixtures-pre-adapt#3
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Uusiopintausmenetelmien 
kestoikäanalyysit 2018 -  päivitys 2026

Å https://doria.fi/handle/10024/159033

Elinkaaritehokas tiepäällyste 2014-2017:

https://aaltodoc.aalto.fi/server/api/core/bitstreams/458358fa -70ea-4f65-b75d-
d0252e211d53/content

https://openlearning.aalto.fi/course/view.php?id=31

Ennakkokoemenettely:

https://aineistot.vayla.fi/?path=ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2026 -
01_uusien_paallysteiden_laadunosoitusmittaukset_web.pdf
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Uusiopintausmenetelmien kestoikätarkastelut 2025: 
Meriläinen (2026) - Esimerkki tuloksista
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Rouheen kiviaineksen lujuuden vaikutus 
urautumisnopeuteen

Å Päällysteen nastarengaskulumiskestävyyden ja 

RC-prosentin vaikutus urautumisnopeuteen 

https://doria.fi/handle/10024/186972

22

ÅKuulamyllyarvon ja asfalttirouheen vaikutus 

asfalttipäällysteiden urautumisnopeuteen 

https://doria.fi/handle/10024/188795

https://doria.fi/handle/10024/186972
https://doria.fi/handle/10024/188795


Menetelmien  ja vaatimusten kehittäminen

ÅAsfalttikiviaineksen mineraalikoostumus 

Kuula (2023) 

https://doria.fi/handle/10024/187873

ÅAsfalttirouheen laatuvaatimusten 

kehittäminen: Esiselvitys Kuula, 

Makowska, Similä (2021) 

https://doria.fi/handle/10024/181249

ÅAsfalttimassojen vedenkestävyys- ja 

jäätymis-sulamisominaisuudet : 

Testausmenetelmät ja valikoituja 

tutkimustuloksia Kuula, Similä (2025) 

https://doria.fi/handle/10024/193314

ÅPäällysteiden lajittumavirheiden maasto- ja 
makrokarkeustarkastelut Uudenmaan ELY-
keskuksen alueella Lumme, Astala,  Uusitalo, 
Bairoh, Junes (2026) 
https://doria.fi/handle/10024/193975

ÅKitkan mittausmenetelmän kehittäminen 
Malmivuo (2026): https://www.pank.fi/wp -
content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu -
2025-Malmivuo-PANK.pdf

ÅPTM- ja päällystetutkamenetelmien 
kehittäminen (2026): https://www.pank.fi/wp -
content/uploads/2026/01/PTM-
paallystetutkamittaukset.pdf

23

https://doria.fi/handle/10024/187873
https://doria.fi/handle/10024/181249
https://doria.fi/handle/10024/193314
https://doria.fi/handle/10024/193975
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/Kitkamittarivertailu-2025-Malmivuo-PANK.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/PTM-paallystetutkamittaukset.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/PTM-paallystetutkamittaukset.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/PTM-paallystetutkamittaukset.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/PTM-paallystetutkamittaukset.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2026/01/PTM-paallystetutkamittaukset.pdf


Miten tiet urautuvat (eri vuodenaikoina)?

Å Tutkimustieverkon (740 km) 

seuranta eri vuodenaikoina 

tehtävin uramittauksin

Å Teitä, joiden KVL pääosin alle 

6000 ajon/vrk

Å Seuranta vuodesta 2017 alkaen:

Å Tien urautuminen kesällä ja talvella 

2017-2019: Väliraportti 1 

https://doria.fi/handle/10024/176830

Å Tien urautuminen kesällä ja talvella 

2017ï2022 

https://doria.fi/handle/10024/188144

Å Tien urautuminen eri vuodenaikoina 

2021-2024; Virtala, Meriläinen, 

Huuskonen-Snicker (2026)

ÅSomeron seudun kohteiden 

tarkemmat tutkimukset: 

Å Tien urautuminen kesällä ja 

talvella: Päällysteskannerin 

mittaustuloksia 2018 ja 2019 
https://doria.fi/handle/10024/180737

Å Kevätdeformaatioiden rooli 

tiestön urautumisessa; Liikka, 

Vuorimies, Kolisoja (2026)
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Päällysteiden Ennakoivan Hoidon ja 
Kunnossapidon Ohjelmointi

ÅVäyläviraston, Lapin, Keski-Suomen ja 

Uudenmaan ELY-keskusten sekä 

Roadscanners Oy:n kanssa yhteistyönä 

toteutettava PEHKO 2015ï2028 projekti 

kehittää ja testaa uusia ja innovatiivisia 

menetelmiä teiden kunnossapidon 

prosessissa. 

ÅTulosten pohjalta suosituksia: 

https://doria.fi/handle/10024/190775
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https://doria.fi/handle/10024/190775


Valmistuneita/viimeisteltävänä olevia 
Opinnäytetöitä

ÅSillan kannen pintarakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat tekijät : 

Suojabetonilaatan yläpuoliset rakenteet (Samuli Nuotio) 

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/227835

ÅPäällystettyjen teiden urautuminen roudan sulamiskaudella, TUT diplomityö (Samuli Liikka) 

ÅREM-tekniikan vaihtoehtoiset lämmityspolttoaineet, LUT diplomityö 2026 (Anssi Vartiainen)

ÅMäntyöljypien soveltuvuus asfalttipäällysteisiin, HAMK opinnäytetyö 2026 (Juulia Huovila)

ÅSorateiden kulutuskerrosmateriaalin valintaan vaikuttavat tekijät (Taru Haavisto): 

https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/59148?show=full
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Tutkimustulokset käyttöön
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ÅOhjeiden ja laatuvaatimusten 

kehittäminen, esim. 

Å Asfalttinormit 2023

Å Uusiopäällysteohje, VO 3/2024

Å Uusien päällysteiden laadunosoitusmittaukset 

VO 1/2026

ÅKoepäällysteiden seurantaa jatketaan, 

esim. https://www.pank.fi/wp -

content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-

vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf

https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
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https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
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https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
https://www.pank.fi/wp-content/uploads/2025/02/Eskola-Tujunen-ELY-urakoiden-vedenkestavyystutkimus-2025-01-23_final.pdf
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